COMPOSICAO QUIMICA

VERSAO N LE (Mpa)min  Dureza max
NBR 5590 GrA | Max0.25 | Max0,95 0,045 Max 0,40 | Max 0,40 |Max0,15| Max040 | Max 0,08 330 205
BR 5590 GrB | Max0.30 | Max1,20 0,045 Max 0,40 | Max0,40 |Max0,15| Max040 | Max0,08 415 240
ASTM A 106 GrA | Max025 | 0270093 | O, 0,035 | Min0,10 | Max0,40 | Max040 |Max0,15 Max0,40 | Max0,08 330 205
ASTM A 106 GrB__ | Max0.30 | 0,20/1,06 0,035 | Min0,10 | Max0,40 | Max040 |Max0,15] Max0,40 | Max0,08 415 240
ASTMA 106 rC__ | Max035 | 0,20/1,06 [ 0035 | Min0,10 | Max0,40 | Max0,40 |Max0,15| Max040 | Max0,08 485 275
ASTMA rA__| 0,0600,18 | 0,2710,63 0,035 325 180
ASTMA rC | Max0.35 | 0,035 415 255
ASTMA rD | Max0. 0,015 | Min0,10 485 275
ASTMA AT79__| 0,06/0,18 0,035 325 180
ASTMA 192 A192__| 0,06/0,18 | 0,27/0,63 0,035 | Max0,25 325 80 137 HB
ASTMA213 3
GrT2_ | 0,100,20 | 030061 | 0,025 0,025 |0,100030 0,5010,81 [0,44/0,65 415 205 89 HRB
ASTMA 213 2023
GrT11_[005015| 030060 | 0,025 0,025 | 0501,00 1,00/1,50 |0,44/0,65 415 205 85 HRB
ASTMA 213 2023
GrT12_[005015| 030061 | 0025 0025 | Max0,50 0,80/1,25 [0,44/0,65 415 220 85 HRB
ASTMA 213 2023
GrT22 | 005015 030060 Méx 0,50 1,90/2,60 [0,87/1,13 415 205 85 HRB
ASTMA 214 A214__| Max0.18
ASTM A 333 Gri__ | Max0.30 380 205
ASTMA 333 Gr3 | Max0.19 0,180,37 | 3,18/3,82 450 240
ASTMA 333 16 | Max0.2 Min 0,10 | Max 0,40 | Max0,30 |Max0,12| Max0,40 | Max0,08 | Max0,02 415 240
ASTMA 333 17| Max0.1 0,13/0,32 | 2,0312,57 450 240
ASTM A 334 202 1| Max 380 205
ASTM A 334 202 3| Max 0,18/0,37 | 3,16/3,82 450 240
ASTM A 334 202 Gré | Max0.30 Min 0,10 415 240
ASTM A 334 202 Gr7 | Max0.19 | Max0,90 0,130,32 | 2,031257 450 240
ASTMA 335 202
GrP1__|0,10/0,20 | 0,30/0,80 0,10/0,50 0,44/0,65 380 205
ASTMA 335 2023
GrP2 | 0,10/0,20 | 030061 | 0,025 0,025 | 0,100030 0,500,81 [0,44/0,65 380 205
ASTMA 335 2023 GrPi1_|0,050,15 | 0,3000,60 | 0,025 0,005 [ 0,50/1,00 1,00/1,50 | 0,4410,65 415 205
ASTMA 335 2023
GrP12_|0,050,15 | 030061 | 0025 0025 | max0,50 0,80/1,25 [0,44/0,65 415 220
ASTMA 335 2023
GrP22 | 0,050,15 | 030060 | 0,025 0025 | max0,50 1,90/2,60 [0,87/1,13 415 205
ASTM A 500 2023 GrA | Max0.30 | Max1.40 | 0,045 0,045 min 0,18 310 230
ASTM A 500 2023 GrB__ | Max030 | Max140 | 0,045 0,045 min 0,18 400 290
ASTM A 500 2023 GrC | Max027 | Max140 | 0,045 0,045 min 0,18 425 315
[ ASTMA 501 2021 A501__| Max0.30 0,045 0,045 min 0,18 400 250
DIN1629ST52| 1984
St37.0 | Max0.17 0,040 0,040 3501480 235
DIN 239 1964 S35 | Max0.17 | Min040 | 0,025 0,025 | Max0,35 120 315
DIN 239 1994 St45 | Max021| Min040 | 0,025 0,025 | Max0,35 520 375
DIN 239 1994 St52 | Max022 | Max1,60 | 0,025 0,005 | Max0,55 580 720
DIN 17175 201! ST358 | Max0.17 | 0,4000,80 | 0,040 0,040 [ 0,1000,35 3607480 7%
DIN 17175 201! St458 | Max021 | 040/1,20 | 0,040 0,040 [ 0,1000,35 410/530 255
DIN 17175 201!
15Mo3 | 0,121020 | 0,40/0,80 | 0,035 0035 | 0,100035 0,250,35 450/600 270
DIN 17175 2019
13CrMo44 | 0,10/0,18 | 040/0,70 0035 | 0,10035 0,7011,10 [0,45/0,65 440/500 200
DIN 17175 2019
10CrMo910 | 0,08/0,15 | 0,40/0,70 Méx 0,50 2,0012,50 [0,90/1,20 450/600 280
API5L GrA | Max0.22 | Max0,90 335 210
API 5L GrB_ | Max027 | Max1,20 715 205
API5L X42 Max 1,30 415 200
APTSL X46 Max 1, 435 320
API5L X52 Max 1, 460 360
API5L X56 Max 1, 490 300
API5L X60 Max 1, 520 415
APT5L X65 Max 1,40 535 450
API5L X70 Max 1,40 [ 570 485
API5L X80 Max 1,90 _‘ 625/825 5551675
VB 250 0,50a 1,50 0,40 | Max. 0,40 | Max. 0,35 |Vax 0,15] Max 0,35 400 250
VIB 300 0,502 1,50 0,40 | Max.0,40 | Max. 0,35 [Max.0,15] Max 0,35 415 300
VNI 350 0,502 1,50 X 0,40 | Max. 0,40 | Max. 0,35 [Max.0,15] Max 0,35 485 350
VMB 250 cor 0,50 a 1,30 Max_ 0,03 {0.15 a 0 (Méx. 040 10.40a0.65 [Max. 0.15 [0.25 a 0.50 400 250
VB 300 cor 0,502 1,30 Max 0,03 [0.15a0.40 [Méx 0.40 040 0,65 |Max 015 [0.2520,50 415 300
VVB 350 cor 0,502 1,30 Max 0,03 [0.15a 0.40 [Méx 0.40 040 0.65 |Max 0.15 [0.2520.50 485 350
VMEC134AP Max0.22 | Max 1,60 | Max 0,04 |0,010/0,030 | Méx '_ 510 345 145HB




